Montage Verkleidungsprofile

P

»Verarbeitungsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien sind zwingend einzuhalten.
Ansonsten besteht keine Gewadhrleistung bei
spateren Beanstandungen bzgl. des optischen
Erscheinungsbildes.

&~ die Profilsysteme eignen sich fir den lang-
jahrigen AuBleneinsatz zur Verkleidung von Traufen
und Dachkasten sowie von Ortgdangen und Sparren.
Die Verwendung des Profilsortiments fir Wand-,
Giebel-  und
aufgrund der diinnen Profilwande ausschlieBlich auf

Fassadenverkleidungen  erfolgt
eigenes Risiko, da hier die Gefahr von Profilbruch oder
Profilverformung aufgrund von Hitzeeinstrahlung
besteht. In diesem Fall entfédllt jegliche Art von
Gewabhrleistung!

#Zur Befestigung der Verkleidungsprofile ist der
langsseitig vorhandene Schraubkanal an der Nut-
Seite der Profile zu verwenden. Hierzu sind teil-
weise bereits Langlocher flr die Schraubenfixierung
in die Profile eingebracht. Der Einsatz von Metall-
klammern ist nicht notwendig.

#Die Befestigung von den Profilen erfolgt
mittels Edelstahlschrauben (Art.-Nr. DD004) im Abstand
der Sparren (maximal 60 cm), bzw. an einer auf den
Sparren aufgebrachten Traglattung (ca. 40 x 30 mm) im

Abstand von maximal 40 cm.

#Bei der Montage von den Verkleidungsprofilen muss
an den Profilenden jeweils ein Dehnabstand von
mindestens 10 mm zur Aufllenkante der Abschluss-,
Verbindungs- und Eckprofile eingehalten werden.

sdie  Abschlussprofile
Spannung

dirfen  nicht  unter
entlang von  Verblendmauerwerken
befestigt werden. Es besteht sonst die Gefahr von nach-

traglicher Wellenbildung entlang der Ansichtsflache.

Lagerung von unverarbeiteten Profilen

Ebenso dirfen die Profile keinen direkten
Kontakt zu Metallblenden (z. B. Dachrandverkleidung
durch Stehfalzbleche) bekommen. Hier besteht die
Gefahr der Profilverfformung aufgrund von Hitze-

Ubertragung.

#Die ideale Verarbeitungstemperatur von den
Profilen liegt zwischen + 12 Grad und + 20 Grad Celsius.

#Bei der Verkleidung von Dachkasten und sonstigen
Dachbereichen ist darauf zu achten, dass hinter der Ver-
kleidung oder im Inneren des Dachkastens kein Hitze-
stau entstehen kann. Die durch Sonneneinstrahlung
erwarmte Luft muss nach oben Uber die Dachflache
ausstromen konnen, ansonsten besteht die Gefahr der
Profilverformung. Ebenso ist es wichtig, eine Beliif-
tung an der Unterseite von Dachkasten sicherzustellen.
Hierflir eignet sich z. B. das 2-teilige Liftungsprofil
(Art-Nr. DD430).

/A\ Die recycelbare PE-Schutzfolie muss unmittelbar
nach der Profilmontage entfernt werden

ADas Druckbild  bei
holt sich bei den Profilen im Abstand von «ca.

Holzimitationen  wieder-
1,00 m entlang der jeweiligen Profilsichtflachen.
Das optische Erscheinungsbild der verlegten Gesamt-
flachen ist daher bereits wahrend der Montagearbeiten
zu beobachten und die Profile miissen ggf. um ca. 50 cm
versetzt montiert werden.

Adie Profile sind vor dem Verarbeiten auf
eventuelle Schaden bzw. optische Beeintrachtigungen
hin zu Gberprifen.

Beanstandungen nach der Montage kdnnen nicht
geltend gemacht werden.
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AEingeschIauchte oder lose Profile diirfen keiner unmittelbaren Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und
sind somit grundsatzlich im Schatten zu lagern. Bei Nichtbeachtung droht eine Verformung oder ein langsseitiger
Verzug der Profile.
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